Istraživanje porijekla luminescentnih vrpci u ganitu (ZnAl2O4) dopiranom titanom 
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      Ganit ZnAl2O4 kristalizira u kubičnoj prostornoj grupi Fd3¯m s osnovnim motivom od dvije formulske jedinice. Time se optičke vibracije mogu klasificirati u sljedeće ireducibilne reprezentacije: 

Γ = A1g + Eg+ F1g+ 3F2g+2A2u+2Eu+ 5F1u+2F2u.

Vibracije A1g, Eg i F2g su aktivne u Ramanovom spektru, dok su vibracije F1u aktivne u infracrvenom spektru. U Ramanovom spektru čistog ganita opažene su vibracije na 419 i 660 cm-1, te jedna slaba vrpca na 440 cm-1 koja je pripisana ZnO. Porastom udjela titana u ganitu (do maksimalnih 25 %) opažene su nove ramanske vrpce na 343, 731 i 759 cm-1, te jak porast intenziteta  vrpce od ZnO na 440 cm-1. 

      Radi boljeg razumijevanja procesa vezanja atoma titana u novu strukturu, potrebno je provesti kvantnomehanički račun fononskih vibracija ganita, cinkovog oksida, te titanom dopiranih struktura. Preliminarni rezultati na ganitu dobiveni programom CRYSTAL094 predviđaju Ramanove fononske prijelaze na 194, 412, 663 i 779 cm-1, dok su za cinkov oksid računati prijelazi na 93, 397, 417, te 444 cm-1.
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